
　　 　  Electrical Insulating Materials Silicone rubber  tape

  断面図
　Cross section 20°（寸法測定上の基準角度）

20 degrees(reference angle for dimensional measurement)

        高さ 　　      
        Hight           

Thickness

≧ 16.0 JIS K6301

JIS K6301
≧ 0.80

50

0.4～0.6

0.5～0.8

2.5（±0.5）

A 65 JIS K6301

異常なし 目　視
No remarkable change Visual inspection

規格値 試験方法
Standards value Test method

JIS K6301

Appearance

Tensile strength

A

A

伸び（%）

体積抵抗率

E-240/200

E-240/200

JIS K2120

≧ 150

≧ 90

2.0x10
15

3.0x10
15

≧ 0.65

試験項目 処理条件

Elongation

硬さ（A形）

E-240/200

Hardness (type A)

外　観
A

Appearance

引裂き強さ（㎏㎜
2
）

A
Appearance

Test item Treatment conditions

A抗張力（㎏/㎜
2
）

3 特　性
Properties

幅

Width

EST-205

Priduct code Width
幅（㎜） 高さ（㎜）品番

EST-182

20.5（±0.5）

EST-258 25.8（±0.5）

18.2（±0.5）

品番
Model

特長　Features

1 形状･寸法
Shape and dimensions

EST

厚さ（㎜）
Hight Thickness

仕上げ長さ（m）
Finished length

2 寸法表
Dimension table

17.8（±0.5）

EST-265

EST-162

EST-168

EST-178

16.2（±0.5）

16.8（±0.5）

EST-292

EST-298

EST-334

26.5（±0.5）

29.2（±0.5）

29.8（±0.7）

33.4（±0.7）
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